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Resumo: Atualmente o desenvolvimento sustentavel é uma preocupacdo cada vez mais
frequente na construcao civil. Em funcao disso, com o objetivo de diminuir o desperdicio
e ganhar em produtividade, foram desenvolvidas as argamassas estabilizadas, que se
destacam pelo uso de aditivos quimicos especificos, que retardam a hidratacdo do
cimento, durante um periodo pré-estabelecido. Porém, esta técnica ainda é pouco

disseminada no Brasil, carecendo de estudos sobre o seu desempenho. Neste sentido, o
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presente trabalho teve como intuito analisar a influéncia do aditivo estabilizador de
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hidratacao em algumas propriedades nos estados fresco e endurecido de argamassas de

revestimento. Para isso, foram confeccionados dois tracos de argamassa com propor¢ao
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em volume de 1:2:6 e 1:2:10 (cimento: cal: areia) e inseridos diferentes teores de aditivo
a fim de estabilizar as misturas por 24 e 48 horas. Os resultados obtidos, mostraram que
no estado fresco, o aditivo proporcionou a reducdo de vazios, um aumento na densidade
de massa e uma perda na consisténcia de até 12cm. Ja no estado endurecido, o aditivo

melhorou os indices absortivos de agua e aumentou significativamente as resisténcias em

39,2% a tracdo e 34% a compressao, havendo reducdes conforme o tempo de utilizacdo
da argamassa no estado fresco. Comparando as argamassas aditivadas, as de trago 1:2:6
se tornaram mais viaveis a aplicagdo que as de traco 1:2:10, uma vez que apresentaram
desempenhos mais satisfatérios em todas as propriedades fisicas e mecanicas estudadas,
tanto na estabilizacdo por 24 horas como por 48 horas.
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